
Таблица 1 
Химический состав различных вод медных месторождений 

ПДК Наименование руды 
колчеданные вкрапленные 

Наименование 
компонента 

Единица 
измерения Рыбохо-

зяйст-
венного 
назначе-
ния 

Санитар-
но- быто-
вого во-
дополь-
зования 

Естествен-
ный водо-
приток 

Воды ниж-
них гори-
зонтов 

Шахта Ан-
ненска 

Шахта 
№ 55 

Шахта 
№ 44 

Общие 
сточные 
воды За-
падного 
рудника 

РН  6,7 6,5-8,5 2,4 2,5 8,0 8,2 8,1 6,8 
Общая жесткость Мг/л - - - 45 26,0 8,4 7,2 11,0 
Медь  Мг/л 0,001 1,0 110-300,0 145 Н/о Н/о Н/о Н/о 
Цинк  0,01 1,0 94-280,0 281 Н/о Н/о Н/о Н/о 
Свинец  0,1 0,03 0,5 - <0,5 Н/о <0,5 0,4 

Железо  - 0,5 195,3 466,0 0,10 0,25 0,46 0,2 
Кальций  180 - 160,0 440,0 324,0 96,0 88,0 140,3 
Магний  40 - 96,0 280 119,0 43,7 37,0 48,6 
Натрий  120 - 178,0 - 1120,0 320,0 130,0 520,0 
Калий  12 12 5,4 - 6,6 8,4 2,4 7,5 
Хлориды  300 350 191,7 35,5 1739,5 347,9 816,0 555,9 
Сульфиты  100 500 100-706,0 4731,0 817,2 525,9 307,8 743,2 
Гидрокарбонаты  - - - - 134,2 146,4 61,0 213,5 
Нитраты  - - - - 4,6 50,0 10,0 46,0 
Сухой остаток  - 1000,0 3157,0 10726,0 4344,0 1444,0 1048,0 2134,0 
Окислитель Мг-экв/л - - - 39,0 20,8 9,6 8,5 - 
Общая щелоч-
ность 

Мг-экв/л - - - - 2,2 2,4 1,0 - 

 
 


